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CTCV - Medigéo e Ensaio
Laboratério de Ensaios de P

Cliente

Endereco 3770 908 OIA

CENTRO TECNOLOGICO DA CERAMICA E DO VIDRO

rodutos

Material Pav1mento nio vidrado

Data ensaio

Ref? cliente -6601 205

:Data entrada

RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO (USRV)

(segundo ENV 12633)

Provete Média leituras USRV
1 34
2 34 33
3 33
4 34

COIMBRA, 03 de Novembro de 2010

Responsavel do Laboratorio
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Joaquim Vale ite de Almeida
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