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RELATORIO DE ENSAIO

CONFIDENTIAL TEST REPORT

N [T

Relativo a ladrilhos ceramicos segundo EN 87

Co‘ncerning ceramic tiles according to EN 87

Pedido por TOPCER
Request by

em 2000/11/21

on

Este relatério € constituido por seis (6) paginas l

This test report consists of six (6) pages




CENTRO TECNOLOGICO DA CERAMICA E DO VIDRO

Rua Coronel Veiga Simado Apartado 8052 ,3020-053 Coimbra PORTUGAL

cTev M 351.239499200 RFPPIASPORIEI DE BNSATO N°

contr. PT 501 632 174
CONFIDENTIAL TEST REPORT

- DESCRICAO DA AMOSTRA :

Description of the sample

Pavimento nao vidrado 10x10, ref? 4409

- FABRICANTE :

Manufacture

TOPCER

- DETALHES DA COLHEITA DE AMOSTRAS :

Sampling details

- Lugar:
Where

- Responsavel :
By whom

- Metodologia :

How (methods)

- DATA DE RECEPCAO NO LABORATORIO :

Date of receipt in laboratories

- ENSAIOS EFECTUADOS ‘:

Accredited test perfomed
Determination of dimensions and surface quality
Determination of v{/ater absorption
Determination of n?'mdulus of rupture
Determination of resistance to deep abrasion - unglazed tiles
Determination of |
Determination of resistance to thermal shock
Determination of crazing resistance (glazed tiles)
Determination of chemical resistance
Determination of resistance to stains

Determination of resistance to surface abrasion (glazed tiles)

ladrilhos e azulejos néo vidrados

Determination of moisture expansion

0 O0XMXOOOOOOO

Determination of frost resistance

a directa responsabilidade do CTCV. A reprodugéo deste trabalho é autorizada apenas na sua forma integral. Para qualquer reproducéo parcial sera indispensavel autorizagao do CTCV por escrito.

)
o
@
©

-]
©
3

=
9]
)
<
@

-9
[
@
]
=]
T
v
o
c
@
€
©
£
9]
o)l
<
<

E=
17y
o
£
©
©

-]
o

S

B

F=1
%]
<]
<
o]

g
©

=2

¥=1

-
]
<
[

-]
5]

z

o
©
a
c
o
o
@
o
2
.
o
=]

k=)
]
=]
=
]
€
>
o
n
©
@
“w
o

W

=z
v
©

-]

Ry
©
u
c
[
v
©
4

=}
1]
o
£
©
P

R
"
©
c
@
o
©
[
n

i
£
7]
=

N
7]
<
o

=
<

Q
©
S

=
g
=
7
4]
c
@
o

ke
<
bt
c
@
n
4]
b
Q
©
0
o

-]
<

=
>
o
o
o
v
o

1437/00

ISO 10545-3 - Determinacgao da absorgao de agua

ISO 10545-2 - Determinacao das caracteristicas dimensionais e dos aspectos de superficie

1ISO 10545-4 - Determinacao da resisténcia a flexao
ISO 10545-6 - Determinacao da resisténcia a abrasao profunda de ladrilhos néo vidrados
ISO 10545-8 - Determinacao da dilatagao térmica linear
ISO 10545-9 - Determinacgéo da resisténcia ao choque térmico

ISO 10545-11 - Determinacéo da resisténcia ao fendilhamento de ladrilhos e azulejos vidrados
1ISO 10545-13 - Determinagéo da resisténcia quimica
ISO 10545-14 - Determinagao da resisténcia as manchas
ISO 10545-7 - Determinacdo da resisténcia a abras&o dos ladrilhos e azulejos vidrados

ISO 10545-10 - Determinagao da dilatagao convencional a humidade e a agua fervente dos

ISO 10545-12 - Determinagao da resisténcia ao gelo
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a directa responsabilidade do CTCV. A reproducéo deste trabalho é autorizada apenas na sua forma integral. Para qualquer reproducao parcial sera indispensavel autorizagdo do CTCV por escrito.

CENTRO TECNOLOGICO DA CERAMICA E DO VIDRO

Rua Coronel Veiga Siméo Apartado 8052 3020-053 Coimbra PORTUGAL

(T) 351.239499200 (REE%ST()RWODECENSNIO N° 1437/00

contr. PT 501 632 174

CONFIDENTIAL TEST REPORT

ISO 10545-14 - Determinacao da resisténcia as manchas

Determination of resistance to stains

P

Solucao de ensaio CLASSE DE RESISTENCIA
Test solutions Class of resistance
Cromio verde 5 5 5 5
Green chromium
Solucao de iodo 5 5 5 5
Todine
e 5 5 5 5

Data de ensaio - 23/11/00




Q
o
2
©

<
©
S

2
o

R
3]

.8,
)
a
o
B
o
«
o
c
o}
€
©
£
[}
o
I
o

5
7
o
€
©
T

©
o

]

©

E=
v
©
X
o}

T
©
>

=

©
]
[2
)
©
©

z

=
©
3
=
I}
a
@
4]
<4
=
9]
>

K=
©
B
T
©
£
S
2
a
©
o
3
o

o

=
v
m

©

B
o
a
c
71
P
©
ol

5
17
<}
£
©
«

<
P
©
c
@
a
<
o
9
£
3]
<

R
3]
[
)

=
©

o
©
[

B
[
&
B
4]
1<
"
o

<
<

2
=
]
a
4]
g
S
©
“w
<}

°
<

=
S
2
4]
o
"

o

a directa responsabilidade do CTCV. A reprodugao deste trabalho ¢ autorizada apenas na sua forma integral. Para qualquer reproducéo parcial sera indispensavel autorizagdo do CTCV por escrito.
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e e REEXTORFODE ENSATO N°

CONFIDENTIAL TEST REPORT

ISO 10545-13 - Determinacao da resisténcia quimica

1437/00

Determination of chemical resistance

Data de ensaio - 22/11/00 a 11/12/00

Solugao de ensaio

Test solutions

CLASSE DE RESISTENCIA

Class of resistance

Produtos domésticos de limpeza

(Household chemicals)

Cloreto de amonio UA UA UA UA UA
Ammonium chloride
Aditivos para aguas de piscinas (Swimming pool salts)
Hipoclorito de sadio UA UA UA UA UA
Sodium hypochlorite
ACidOS (Acids)
Acida clorfdrico UHA UHA UHA UHA UHA
Hydrochloric acid
Acido lactico UHA UHA UHA UHA UHA
Lactic acid
Base (Alkali)
Hidroxido de
potdssio UHA UHA UHA UHA UHA
Potassium hydroxide
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CONFIDENTIAL TEST REPORT

Db

Determinacao da resisténcia quimica

Dretermumanon of chemaend reststanee

Data de ensaio - 22/11/00 a 11/12/00

g Selucao de ensaio CLASSE DE RESISTENCIA
- Feont sobtnons Chass of resistnee

Acidos { Acids

Acido nitrico 60% UHA UHA UHA UHA UHA

Nt wond

serd indispensavel autorizagdo do CT

Acido nitrico 2%-

i
i

UHA UHA UHA UHA UHA

Acido lactico 10% UHA UHA UHA UHA UHA

Loy aoid

Acido fosfenea 7o UHA UHA UHA UHA UHA

aral. Para qualquer reprodugdo parcia

@

00 2%-

Acido fostor

e

UHA UHA UHA UHA UHA

{AMaliv

UHA UHA UHA UHA UHA
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a directa responsabilidade do CTCV. A reprodugéo deste trabalho é autorizada apenas na sua forma integral. Para qualquer reprodugao parcial sera indispenséavel autorizagdo do CTCV por escrito.

CENTRO TECNOLOGICO DA CERAMICA E DO VIDRO

Rua Coronel Veiga Simao Apartado 8052 3020-053 Coimbra PORTUGAL

(T) 351.239499200
contr. PT 501 632 174

REEAPTORFYDEENSATO N°

CONFIDENTIAL TEST REPORT

Operador (es) : Joao Carlos

Title (s) and signature (s)

s

o) re@gn@ﬁu@p@@%ﬁﬁ"&%}g de Ensaios de Produtos

)
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