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CTCV - Medigéo e Ensaio RELATORIO N°152914709:
Laboratério de Ensaios de Produtos Ref* amostra  :2009.47.6592/PV;
Cliente  {TOPCER - Indistria de Cerdmica, Lda, """ " iProcesson® 31514820
Enderego  {3770-908 O T T

Material  iGrés poreelinico T T Datmensaio  { L 24-11:2009;
Ref cliente 16601193 }Data entrada fls ll 2009
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RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO (USRV)
(segundo ENV 12633)

Provete Média leituras USRV
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COIMBRA, 25 de Novembro de 2009 * Respongavel do Laborat6rio

Joaquim Malente de Almeida
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Os resultados apresentados neste trabalho referem-se apenas as amostras ensaiadas. Nao se assume qualquer responsabilidade relativa 3 exactiddo da amostragem, a menos que seja efectuada sob

a directa responsabilidade do CTCV. A reprodugdo deste trabalho é autorizada apenas na sua forma integral. Para qualquer reprodugao parcial serd indispensavel autorizagao do CTCV por escrito.
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