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CONFIDENTIAL TEST REPORT

- DESCRICAO DA AMOSTRA :
Description of the sample

Grés porcelanico, ref® 4401.185

- FABRICANTE :
Manufacture

TOPCER

- DETALHES DA COLHEITA DE AMOSTRAS :

g Sampling details
g 'Ef - Lugar :
% ‘g Where
ke - Responsavel :

8 By whom

2 - Metodologia :

How (methods)
- DATA DE RECEPCAO NO LABORATORIO : 13-11-2009

Date of receipt in laboratories

- ENSAIOS EFECTUADOS :

Accredited test perfomed

ISO 10545-2 - Determinagao das caracteristicas dimensionais e dos aspectos de superficie
Determination of dimensions and surface quality

ISO 10545-3 - Determinacéo da absor¢do de agua

Determination of water absorption

ISO 10545-4 - Determinagéo da resisténcia a flexao

Determination of modulus of rupture

ISO 10545-6 - Determinacéo da resisténcia a abras&o profunda de ladrilhos n&o vidrados
Determination of resistance to deep abrasion - unglazed tiles

ISO 10545-8 - Determinagéo da dilatag&o térmica linear

Determination of

ISO 10545-9 - Determinacéo da resisténcia ao choque térmico
Determination of resistance to thermal shock
ISO 10545-11 - Determinagéo da resisténcia ao fendilhamento de ladrilhos e azulejos vidrados

Determination of crazing resistance (glazed tiles)

ISO 10545-13 - Determinag&o da resisténcia quimica

Determination of chemical resistance

ISO 10545-14 - Determinag&o da resisténcia as manchas

Determination of resistance to stains

ISO 10545-7 - Determinagé&o da resisténcia a abrasao dos ladrilhos e azulejos vidrados
Determination of resistance to surface abrasion (glazed tiles)

ISO 10545-10 - Determinagéo da dilatagéo convencional @ humidade e & agua fervente dos
ladrilhos e azulejos ndo vidrados

Determination of moisture expansion

ISO 10545-12 - Determinagao da resisténcia ao gelo

Determination of frost resistance

qualquer responsabilidade relativa  representatividade da amostra, a menos
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a directa responsabilidade do CTCV. A reproducio deste trabalho é autorizada apenas na sua forma integral. Para qualquer reproducdo parcial sera indespensavel autorizag

Os resultados apresentados neste trabalho referem-se apenas as amostras ensaiadas. Nio se assume
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ISO 10545-9 - Determinagdo da resisténcia ao choque térmico

Determination of resistance to thermal shock

Absorgao de agua ( 1SO 10545-3) :

Water absorption (according to ISO 10545-3)

Tipo de ensaio realizado :

Type of test performed :
- com imerséo | X |
(testing with immersion)
-semimersdo | pis
(testing without immersion)

Numero de provetes com defeitos visiveis : [ o ]

Number of test specimens with visible defects

Data de ensaio - 19/11/2009

Os resultados apresgntadas neste trabalho refer_em-se apenas as amostras ensaiadas. Nao se assume qualquer responsabilidade relativa a representatividade da amostra, a menos que seja efectuada sob
responsabilidade do CTCV. A reprodugdo deste trabalho & autorizada apenas na sua forma integral. Para qualquer reproducao parcial sera indespensavel autorizagao do CTCV por escrito.
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Operador (es) : Marco Oliveira

Title (s) and signature (s)

O responsavel peloLabdfatérié de Ensaios de Produtos

\

Title (s) and signature (s) T Al

L. Para qualquer reproducao parcial sera indespensavel autorizagao do CTCV por escrito.

30 se assume qualquer responsabilidade relativa a representatividade da amostra, a menos que seja efectuada sob

a directa responsabilidade do CTCV. A reprodugio deste trabalho é autorizada apenas na sua forma integra

Os resultados apresentados neste trabalho referem-se apenas as amostras ensaiadas. N
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